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Gutachterliche Stellungnahme

(Kurzfassung)

zum Prifbericht zum Laborcode BOE-15-003 vom 13.01.2015

Wissenschaftlich hygienisch-mikrobiologische Untersuchung der
Keramik-Fliese HygieneGlaze auf ihre antibakterielle Eigenschaft
gegeniiber Escherichia coli als Testkeim

Die Formulierung der getesteten Keramik-Fliese “V11-3L-8°
ist laut Herstellerangabe identisch mit der der Keramik-Fliese “HygieneGlaze*

1. Vorbemerkungen:

Grundlage fur die Untersuchungen war — entsprechend lhres Auftrages vom 12.11.2013 -die
Durchfilhrung der Uberprifung von einem Werkstoff auf seine antibakterielle Eigenschaft

gegenuber Escherichia coli als Testorganismen.

Basis fur die Untersuchungen war der modifizierte JIS 2801 [1] bzw. der BS ISO 22196 [2]
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2. Methodik:
Nachweis des antibakteriellen Effektes mit bewusst kontaminierten Materialien:

In Anlehnung an den JIS Z 2801:2010 - Antimicrobial products — Test for antimicrobial
activity and efficacy [1] bzw. der BS ISO 22196:2007 - Plastics — Measurement of
antibacterial activity on plastics surfaces [2].

3. Ergebnisse:

Die Untersuchungsergebnisse der jeweils vier getesteten antibakteriell ausgestatteten
Fliesen des ersten und zweiten Durchgangs zeigen im Vergleich zu den parallel mitgefiihrten
Kontrollflachen ohne antibakterielle Ausstattung eine effektive Reduktion der aufgebrachten
Escherichia coli Testorganismen im Mittel von 3,84 und 3,81 log4o-Stufen.

3

4. Beurteilung:"?

Im Rahmen einer hygienisch-mikrobiologischen Untersuchung sollte die antibakterielle
Eigenschaft der Keramik Fliese “HygieneGlaze" gegenuber Escherichia coli dargestellt
werden. Als Vergleichsflachen dienten Kontrollflachen aus Glas ohne antibakterielle
Beschichtung. Das Vorliegen eines antibakteriellen Effektes wurde bei einer Testtemperatur
von 37°C und einer Einwirkzeit von 24 Stunden gepruft.

Fur die Auslobung ,antibakterieller Effekt* wird von Seiten des JIS Z 2801:2010 [1] eine
Reduktion der aufgebrachten Testorganismen von mindestens 2 log.-Stufen zugrunde
gelegt.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass sich der Werkstoff Keramik Fliese
‘HygieneGlaze* unter den gegebenen Bedingungen gegeniber Escherichia coli als
antibakteriell wirksam erwies.

Bonn, den 05.03.2015

Prof. Dr. med. Xner

Institutsdirgktor ’ Laborleiter

[1] JIS Z 2801:2010 — Antimicrobial products — Test for antimicrobial activity and efficacy
[2] BS ISO 22196:2007 — Plastics — Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces

" Archivierung: Eine Ausfertigung dieses Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im Archiv des Aufiragnehmers aufbewahrt.

2 Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den genannten Priifgegenstand. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur
mit schriftlicher Genehmigung des Unterzeichners.

® Priifergebnisse: Die Beurteilung der Priifergebnisse basiert auf den Auswertungen beigefligter Rohdaten
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